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Ensaios & Análise de Falhas

Veja mais















 






Controle e Otimização de Processos Metalúrgicos

Veja mais















 






Avaliação de Manutenção e Possibilidade de Reparo
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Escolha e Cote Nossos Serviços de Laboratório
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Indicar Liga Comercial – Metais
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Controle Trat Térmico Realizado
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Ensaio Desgaste – ASTM G65
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Análise Processo Fabricação
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Macrografia Cordão Soldado
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Ensaio de Corrosão em Aço Inox
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Controle de Shot Peening Aplicado
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Ensaio de Tamanho de Grão
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Avaliação de Inclusões Materiais
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Indicar Matéria Prima Nacional



Cote











[image: tubo corrosão lodo 1 - 19]








Analisar Agente Causador Corrosão
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Análise de Falha Componentes
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Especialização e Treinamentos em Engª de Materiais e Metalurgia
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Caracterização de Materiais
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Processos Metalúrgicos
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Ensaios Especiais



 


























 

Análise e Caracterização de Materiais








A caracterização dos materiais é fundamental para a determinação das propriedades físicas e químicas dos produtos. É um conjunto de ensaios importante para o…

















 

Desenvolvimento de Processos Metalúrgicos








Os processos metalúrgicos fabricam e transformam os metais em produtos para o nosso uso. Esses processos compreendem desde a obtenção do metal reduzido, a fabricação da liga…

















 

Ensaios e Processos Especiais








Cada produto tem solicitações únicas, e os processos de fabricação são controlados para atingir os requisitos de performance de campo.
















 

















Receba 15% desconto em nossos Cursos

*Aplicável somente na compra em nosso site




















 



















Nossos Próximos Eventos e Treinamentos

Escolha as turmas e inicie a sua Especialização em Materiais & Metalurgia
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Curso Metalurgia do Alumínio: Fundidos e Injetados Ao Vivo – 20h

ASPECTOS IMPORTANTES Da Metalurgia do ALUMÍNIO PARA TÉCNICOS de Fundição e Injeção


Objetivo

Identificar as ligas fundidas e injetadas de alumínio adequadas à aplicações esp…
Inscreva-se
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Curso Modelamento Estatístico de Processos Metalúrgicos de Fabricação

Curso Modelamento Estatístico de Processos Metalúrgicos de Fabricação

Objetivo:

Capacitar o profissional a elaborar modelos estatísticos de processos e, com isto, obter melho…
Inscreva-se
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Curso EAD Réplica Metalográfica – Metalografia de Campo

A réplica metalográfica é uma inspeção END com muitas possibilidades de trazer informações valiosas para as áreas de Manutenção, Engenharia e Qualidade. Trata-se de uma inspeção qu…
Inscreva-se
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Curso Análise de Falhas e Confiabilidade Ao Vivo + 1 Projeto

Curso Análise de Falhas Metalúrgicas e Confiabilidade de Equipamentos e Produto
 
Minha Proposta
Compre Online


Objetivo

Fornecer aos participantes os fundamentos bá…
Inscreva-se
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Curso de Metalografia dos Aços Ao Vivo + Prático 20 anos Testmat

Capacitar o profissional a executar ensaios metalográficos completos em diversos materiais, utilizando no treinamento os equipamentos do laboratório. Apresentar as diversas técnica…
Inscreva-se

[image: ensaio macrografia solda ponto aço carbono]




Treinamento em Macrografia de Soldas Ao Vivo + Prático – Testmat 20 anos

Ensaio Macrográfico de Juntas Soldadas, CONFORME PADRÃO INDUSTRIAL Análise Macrográfica e Dimensional de Juntas Soldadas
 


 
 Macrografia de cordão soldado em aço …
Inscreva-se






 










Serviços Especializados em Caracterização de Materiais & Treinamentos














[image: MFN Testmat Frohn Shot Peening - 2]


gutentor-overlay

Testmat Shot Peening e MFN – Parceria!
Testmat Shot Peening e MFN
Testmat Shot Peening e MFN – Qual a Parceria?
A Testmat participou junt…
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Análise de Falha – Consultoria e Treinamento
A Importância da Análise de Falha e Análise de Quebra em Componentes de Motor e Equipamentos Industr…
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Metalurgia Online – Cursos em Processos Metalúrgicos
Cursos em Metalurgia e Materiais por EAD
Os cursos e treinamentos em Metalurgia e Materiais da TestM…
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Ensaio de Macrografia de Materiais: Aço e Ferro Fundido
Ensaio Macrográfico no Controle de Processos
O ensaio de macrografia de materiais é utilizado no co…
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Curso de Análise de Falhas: Estatística Weibull – TestMat
Curso de Análise de Falhas Metalúrgicas: Sua Oportunidade de Mergulhar no Mundo da Confiabilidade de…








 










Indústrias e Mercados em que Trabalhamos




















 


Petroquímico

Materiais avançados e análise de falhas. A Indústria de petróleo e gás ´´e de alto risco tanto para…












 


Energia

Materiais avançados para a geração de energia. Fornecer eletricidade para economia em crescimento requer a compreensão aprofundada dos materiais…












 


Educacional e Ensino

Treinamentos práticos e avançados. A TestMat se concentra nas necessidades de aprendizagem dos profissionais. Nosso objetivo é fornecer informações,…












 


Aeroespacial

Indústria aeroespacial. A inovação é fundamental para a indústria aeroespacial, a fim de atender aos exigentes critérios de projeto e…












 


Farmacêutico

Desafios dos materiais na indústria farmacêutica. As instalações da indústria farmacêutica devem atender às exigências de assepsia, sanitização e…












 


Papel & Celulose

Seleção de aplicações e materiais para a Indústria de Celulose e Papel. Os principais materiais neste setor são as ligas…












 


Metalurgia & Mineração

Mineração todos os materiais que usamos ao nosso redor são originários do solo. Os engenheiros de minas desenvolvem maneira economicamente…












 


Automotivo & Transportes

Novos materiais na indústria automotiva. Os novos materiais na indústria automobilística são fontes de várias inovações no desenvolvimento do…












 


Alimentício

Requisitos na indústria de alimentos e bebidas. Condições de trabalho limpas. Rendimento confiável. Qualidade e integridade do produto. Eficiência e…























Biblioteca de Microestruturas














Aço Inox 304 com Corrosão Metalografia e Sensitização

 


Padrão Reprovado Aço Inoxidável 304 – Corrosão Vermelha

 


Ensaio Macrográfico de Fibramento (Rosca Cortada?)

 


Detecção de Fases Intermetálicas em Aços Inoxidáveis Duplex

 


Aço Inox 420 – Carbonetos em Contorno de Grão (Vilella’s)

 













Artigos Técnicos






















Artigos Técnicos
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	Análise de Falha
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Shot Peening Tratamento com Jato de Granalha

Desenvolvimento de Processos, Laboratório de Ensaios, Metalografia, Shot Peening, Tratamento Superficial

O que é Shot Peening?
O Shot Peening é um tratamento superficial realizado através do jateamento de…
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Ensaio Macrográfico de Fibramento (Rosca Cortada?)

Aço Carbono, Fibramento, Forjamento, Macrografia

Objetivo
Caracterização do fluxo de material, ou o fibramento do material resultantes das operações…
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Conversão de Dureza Online – Inox HB (60-100 HRB)

Aço Inox, AISI 304, AISI316L, ensaio de dureza

Microestrutura típica de um Inox AISI 304 recozido. Microestrutura adequada para o uso de tabela de …
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Análise de Falhas de Bielas – Motores Diesel – 10 Modos

Análise de Falha, análise de falhas em motores, bielas, bronzinas, mancais, parafusos

Análise de Falhas de Bielas de Motores Diesel
Os componentes de motores são solicitados em elevadas…
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Conversão de Dureza HB para HRB (60-100 Rockwell B)

Aço Carbono, ensaio de dureza, HB para HRB

Conversão de Dureza HB, HRB, HRC & Vickers



A conversão de dureza é normalizada na ASTM E140 e…
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Serviço Réplica Metalográfica em Campo ( 7 Etapas )

Inspeção em Campo, Laboratório de Ensaios, Metalografia de Campo, Réplica Metalográfica, Soldagem, Vida Residual

Réplica Metalográfica em Dutos Petrobrás e Turbina Endesa. Avaliação de Vida Residual e Falha em Cam…
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